AMALGAMAS DENTALES:

VEREMOS:

· Dosificacion

· Amalgamacion o trituracion

· Condensacion

· Esculpido,tallado

· Bruñido

· Control oclusion

La amalgacion puede ser manual o en aparato mecanico; la condensacion es llevar a cavidad y apretar las particulas con el condensador

AMALGAMA DENTAL:

Aleacion para amalgama + mercurio Bi o tridestilado ( Unión metal liquido + otros metales susceptibles de ser atacados como plata, paladio, oro. Nosotros usamos mercurio +aleacion de plata, estaño, cobre y zinc. Aspecto plateado, no es estetico.

Tiene caracteristicas como modulo elasticidad distinto al de los composites. En las resinas se produce filtracion marginal, no tienen la misma dureza. Amalgamas mejoran su union al diente a medida que pasa el tiempo, en cambio las resinas compuestas van empeorando su unión, va aumentando la filtración marginal. Relación costoeficiencia: la amlgama es más dureza, permanece más en la boca a pesar de una mala tecnica. El composite, si lo trabajamos mal , se nota en los resultados.

Amalgama: presenta un costo menor al de resinas compuestas

Resinas: duran 4,5 años


La amalgama es de material plastico, metalico. Su plasticidad se ocupa para llevarlo a la cavidad.

Es muy antigua, tienen  aprox 100 años. Como unión de mercurio con plata se conoce hace siglo.

Antiguamente se hacia:

Se unen laminas de oro y se van colocando en la cavidad y se va adheriendo una lamina con otra produciendo uba cohesión ( mismo material que se une a si mismo)

BLACK: dosificó, obtuvo  proporción de materiales para restauración dentales.

Ag:

· 67% de masa

· es el esqueleto de la masa

· gran afinidad con el Hg

· A+Ag, es más rapido el endurecimiento

· A+Ag, más dilatación responsable del endurecimiento y la resistencia

Sn 

· 25-27%

· es el agente de la contracción .

· se une facilmente con el mercurio

· retarda el endurecimiento

· aumenta el flujo, el escurrimiento y la corrosión

· facilita la amalgamación porque aumenta su volumen y baja la resistencia.

Cu:

· se une con dificultad al mercurio

· si se aumenta le porcentaje de 6 % el exedente no reacciona quedando como cuerpo inerte. 

· Aumenta la dureza y tenacidad de la aleacion dando mayor consistencia a los bordes

· Disminuye el flujo y el escurrimiento

Zn

· Se ocupa como barredor de oxido, importante para que existan cambios en la  estabilidad dimensional.

MERCURIO    +     ALEACIÓN PARA AMALGAMA


                                                  Ag  y Sn = particulas = fase (





Plata-estaño : ( el Cu no interviene en unión con Hg)

    Hg     +  Ag-Sn   =    agSn        +          AgHg   +          SnHg   

Mezclas de particulas sin disolver se coloca en cavida. Hay particulas que se aprietan con un condensador y que las otras dos fases ( gama 1 y 2) ocupen el menos espacio posible.

Cobre y Zinc: forman parte de la masa pero no se mezclan con el mercurio.

GAMA 2: es la más perjudicial para la amalgama. Se le atribuyen propiedades de pigmentacion, deformación,fractura marginal, corrosión, escurrimiento,baja resistencia, se pierden particulas y se forman poros( corrosion), hay una separacion en borde de amalgam, se pierde material y deja una pequeña grieta. Cuando hablo corrimiento o escurrimiento es que se va produciendo deformacion debido al procesos masticatorio, es caracteristica visco-elastica.

CONDENSAR: significa disminuir el volumen, apretando las particulas                 

Mientras más se enduresca la amalgama será mejor, porque nop se rompe, adquiriendo antes la resistencia.

Es importante considerar que contacto de tuberculos nos puede echar abajo la amalgama.

Mercurio:

· Es volatil

· Se evapora a T relativamente baja

PIGMENTACION Y CORROSION:

· dieta

· exeso de gama2

· falta de bruñido ( la amalgama no quedó lo más lisa posible, quedando irregular

· falta de pulido

la deformación es producida por efecto del dentista o por escurrimiento producido por el paso del tiempo.

FRACTURA MARGINAL:

Margen union entre amalgama y el esmalte. Hay deposito de iones metalicos y forman un relleno. Si no se protege con barniz tambien hay movimiento de iones que penetran por canaliculos dentinarios 

¿ que es lo que mueve a los iones a moverse por los canaliculos dentinarios?

Se debe a cargas electricas. Se produce circuito electrico que empuja a iones al interior. Por eso en dentina hay que poner barrera para evitar la impregnación hacia los canaliculos.

BASE:

Forma una barrera tecnica y electrica. Amalgama es conductora electrica, y de T. La base sirve de aislante. Es un cemento de fosfato, de ionomero, que tenga la resistencia adecuada para cuando haga la condensación de la amalgama.

PERCOLACIÓN.

Ocurre en las resinas. Cambios de T, que debido al coeficiente de expansión termica que son mayores al del diente se produce expansión o contracción.

En cavidades profundas se pone la base

ALEACIÓN DE COBRE CON ZN:

Tiene apariencia de oro llamado “ oro japones”; tiene gran capacidad de corrosion. Si esta al lado de una amalgama, le produce poros ( perdida de sust) y pigmentación.

Cuando amalgamas tienen Zn:

Entra saliva, agua,el Zn se combina con agua y forma oxido de Zn e hidrogeno ( en forma de gas), y los hidrogenos producen expansion e hinchan la amalgama; ej: cavidad en cara vestibular de molar inferior, la amalgama se hincha tanto que se va como saliendo de la cavidad, presenta poros por el hidrogeno que salió; esto es la EXPANSIÓN TARDÍA( ocurre solo si SE PONE CINC Y SE TOMA CONTACTO CON AGUA)

Immes- Youdelis 1962: descubrieron que al aumentr la cantidad de cobre ( en vez de 6, era 12, hasta 30 %) se eliminaba la fase dos 

AgSn     + AgCu    +   Hg    =    AgSn    +  AgHg     + CuSn  

ALEACIÓN ENTECTICA: los metales que lo componen, cuando esttán fundidos están solubles uno del otro. A T ambiente quedan separados uno del otro. Se agregan como particulas esfericas ( fase dispersa en las particulas convensionales, que tienen forma de levadura)


El cobre tiene gran afinidad por el cinc. A medida que se forma la fase gama 2, el cinc se junta con el cobre y la plata con el mercurio



HgSn


Gama 2

Ni las particulas de AgSn ni las de entetico se disuelven completamente. Por muy habil que se sea, siempre quedan poros.

Estas amalgamas: soportan mejor la pigmentación y corrosión.

Las amalgamas convencionales comparadas con las de alto contenido de cobre, es que esta ultima tiene mayor resistencia temprana, osea, endurece rapidamente; esto es importante por que así  se fractura menos rapido

VENTAJAS CLINICAS DE LA AMALGAMA DE ALTO CONTENIDO DE COBRE:

· menos fractura marginal

· menos deformacion 

· menor corrosion

· mayor resistencia temprana

· pulido mejora con el tiempo

· gran estabilidad dimensional

Fase gama


27% Sn


63% Ag





Permanece fase gama, son las particulas que uno empuja cuando condensa la amalgama





Fase gama 1





Fase gama 2





CU











